27.04.Тема уроку: «Синтетичні високомолекулярні речовини.    Каучук, гума. Синтетичні волокна»
Каучуки — це еластичні матеріали, з яких методом вулканізації (нагріванням із сіркою) дістають гуму.
Каучуки бувають природними та синтетичними.
Натуральний (природний) каучук за хімічним складом є високомолекулярним ненасиченим вуглеводнем складу, де n становить від 1000 до 3000. Натуральний каучук — полімер ізопрену
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Його одержують із молочного соку каучуконосних рослин, головним чином із гевеї (Бразилія). Бразилія — батьківщина каучуку.
Гума — це вулканізований сіркою каучук.
Волокна — це довгі гнучкі нитки, які виробляють із природних або синтетичних полімерів і використовують для виготовлення пряжі та текстильних виробів.
Розрізняють природні (натуральні) й хімічні волокна (схема 7).
Класифікація волокон
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[bookmark: _GoBack]Домашнє завдання: Опрацювати параграф №33,34, Обовязково конспект основних понять. Виконати тестове завдання.
1 Природний каучук міститься в соку:
 А) молочаю
 Б)гевейї
 В) сосни

2. Полімери рослинного або синтетичного походження, з яких виготовляють гуму:
 А)волокна
 Б) жири
 В) каучуки

3.Основу натурального каучуку становить:
 
А) бутадієн
Б) поліізопрен
 В)хлоропрен

4.Процес нагрівання каучуку із сіркою:
 
А) полімеризація
 Б) вулканізація
 В)ізомеризація

5.Каучуки добувають, здійснюючи реакції:
 
А)полімеризації
 Б)поліконденсації

6. Довгі гнучкі нитки, які виробляють із природних або синтетичних полімерів і використовують для виготовлення пряжі та текстильних виробів називаються:
 
А) гума
 Б) волокна
 В)каучук
 Г) пластмасса
 Д) нитки
7. Згідно класифікації, волокна ділять на дві групи:
а) рослинні
 б)природні
 в)хімічні
 г) штучні
 д)тваринні

8. Волокна природного походження називають:
 
А)штучними
 Б)хімічними
 В) синтетичними
 Г) натуральними

9. Хімічні волокна розділяються на:
 
А)  штучні
 Б) мінеральні
 В)полімерні
 Г)синтетичні

10.Природними волокнами є:
А)бавовна
 Б) льон
 В) капрон
 Г)вовна
 Д)ацетатне
 Е) лавсан
 Є) азбестове
З)віскоза

11. Штучними волокнами є:
 
а)бавовна
 Б)льон
 В)ацетатне
 г)азбест
 д)капрон
 ж)віскоза
 з)лавсан

12.Синтетичними волокнами є:
 
А)вовна  
 Б) лавсан
 В)ацетатне
 Г)капрон
 Д) віскозне
 Ж)азбест
 З)найлон

Результатів виконання для оцінювання чекаю в особистих повідомленнях на сайті школи або у Viber.  Слідкуйте за розкладом відео уроків на каналах ТВ.



image1.jpeg
B u,c:c_C:H N
H,C CH, H,C CHy

Fuemond S oymasicn. Asapenonn ayuyi,
i dinion o




image2.jpeg
BONOKHA

———

—
Npwioni
-
pocnhoro TeapmOro MinepaorO
Roxomien Toxomem  MoGNEI
¥ ¥
casoquae, cosuge,  ascedtose
e wonwoss

—
Ximisi
wnyani et
|
Y
siokosve, Kanpo,
aueratie Hawo,

nagcaH 1a in.




