ХІМІЯ 
10 клас
 10. 05. 2022
Тема: Синтетичні волокна. Навчальний проєкт «Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості».
Завдання: 
1. Особливості волокон.
2. Класифікація волокон.
3. Способи розпізнавання волокон.
! Щоб приєднатися до уроку в Google Meet, перейдіть за посиланням: 
https://meet.google.com/jti-vznq-hkp
Або відкрийте Meet і введіть такий код: jti-vznq-hkp
[image: ]
Пояснення
[image:  Волокна – довгі, гнучкі нитки, які виробляють із природних або синтетичних полімерів і використовують для виготовлення пряжі та текстильних виробів.]
[bookmark: _GoBack][image: https://naurok.com.ua/uploads/files/50883/229468/245444_images/4.jpg]
[image: Волокна. Сировина. Натуральні - виготовляють із природної (натуральної) сировини (основа: вуглеводи, білки - фізичним шляхом витягують в нитку) . Хімічні - виготовляють хімічним способом із високомолекулярних сполук: Штучні: сировина целюлозного й білкового походження (природні полімери) - обробка хімічна. Синтетичні: сировина нафта, вугілля, природний газ (Органічний синтез: виділяють речовини і шляхом хімічних перетворень (реакція поліконденсації) добувають полімерні ланцюги із яких виготовляється волокно)]
[image: Синтетичні волокна Переваги: міцні, еластичні, довговічні, не руйнуються мікроорганізмами, швидко сохнуть, слабо мнуться. Недоліки: низька гігроскопічність, здатність до електризації.]
[image: Поліолефінове волокно. Хлорин. Мономер: хлоретен. Полімер: (-CHCl-CHCl-)n. Особливість волокна:-стійкість до дії лугів і кислот( навіть до «царської водки»-не горить-має водовідштовхувальні властивості- зносостійке. Але: низька еластичність і одяг не достатньо гігієнічний. Виготовляють:фільтрувальні тканини для промислових хімічних реакторів, прокладні тканини.]
[image: Поліолефінове волокно. Нітрон. Мономер:акрилонітрил СН2 =СН-СNОсобливості волокна:- за зовнішнім виглядом подібне до вовни,- добре зберігає тепло,- міцне,- світлостійке Нітрон-волокна Використовують для виробництва:костюмів, светрів, спортивного одягу,штучного хутра, ковдр,оббивних матеріалів, портьєрних тканин,брезенту.]
[image: Поліпропіленове волокно. Полімер: поліпропілен [ -СН2 –СН(CH3 ) -]n Мономер: СН₂=СН-СН₃Пропіленове волокно витягують 2 способами:з розчину, і з розплаву. Особливості волокна легкі(настільки,що не тоне у воді)стійкість до стирання;невелика швидкість капілярного підняття вологи;висока швидкість сушіння.порівняно низька вартістьстійке проти дії відбілювачів, кислот та органічних розчинників, його не псують пліснява, бактерії та комахи.]
[image: Поліпропіленове волокно. Недоліки:- низька світлостійкість(УФ-промені швидко руйнують). - не високий ступінь зносостійкості,- погано піддається поверхневому фарбуванню.( додаватися спеціальні стабілізуючі речовини, для підвищення зносо- та світлостійкості)Застосовують для виробництва технічних тканин:міцних тканин;щіток (автомобільних), призначених для прибирання вулиць;взуття і сумок;цементного розчину;рибальських сіток,канатів, мотузок, стрічок;підкладок килимів і мішків,декоративної тканини, призначеної для оббивки меблів;оздоблювальних та фільтрувальних тканин.хірургічних ниток та тканин.]
[image: Поліестерне волокно. Лавсан ( поліестер)Полімер: (C10 H8 O4 )n - поліетилентерафталат. Мономер: продукт кополімеризації етиленгліколю і терефталевої кислоти HOOC-C6 H4 -COOH Властивості лавсану:за зовнішнім видом нагадує шерстьміцніший за шерстяні і поліамідні волокна,має високу еластичність і пружність,не потребує прасування( не мнеться),термостійкий, погано загоряється й не обвуглюється, не розчиняється органічними розчинниками, але руйнується концентрованими кислотами і лугами, має низьку гігроскопічність( тому часто змішують з натуральними волокнами)Поліестерні волокна використовують для виготовлення:- бензино- й нафто стійких шлангів,- канатів, риболовних тралів, вітрил, - електроізоляційних матеріалів,- декоративних тканин( гардинно-тюлеві вироби), - верхнього одягу, штучного хутра,ковдр,- у виробництві шин. ]
[image: Мономер:вінілхлорид CН2 = CHCl. Полімер: (-CH-CHCl-)n. Особливості волокна:не горить,негігроскопічні, не набрякають у воді, ПВХ волокна стійкі до дії мінеральних кислот окрім фторидної (плавикової), лугів, спирту і бензину. Але: мають високу паропроникність. Використовують для виготовлення: тканин для сидінь в автомобілях літаках, сучасних електричках. Полівінілхлоридне волокно]
[image: Волокна отримують із поліуретанових каучуків Особливості волокна: тканини дуже еластичні та обтягують тіло; легкі й тонкі, майже не мнуться і не деформуються. Але руйнується під дією хлорної води і UV. Використовують для:- пошиття купальних костюмів;-пошиття трикотажних виробів, що обтягують тіло (спортивних костюмів, легінсів тощо - одяг шоу бізнесу-ефектний)Лайкру додають до інших тканин для збільшення їх еластичності,щоб вони облягали фігуру, тривалий час зберігали форму і були легкими і зручними. Поліуретанове волокно. Лайкра (Еластан ,спандекс)]
[image:  Мономер: 6-аміногексанова кислота( капролактам)Особливості волокна: міцність, еластичність( краща за шовк),стійкість до тертя і деформації, не злежується, не гниє, не поглинає вологу. Але має невелику теплостійкість (t пл. =2150 С) і малостійкий до дії кислот. Виготовляють: канати,риболовні сітки та ліску,тканину для армування шин, одяг,парашути,зубчасті колеса механізмів. Поліамідне волокно. Капрон]
[image: Кевлар.(поліпарафенілентерафталамід)Мономери: бензендіамін NH2 –C6 H4 –NH2 та терафталева кислота HOOC-C6 H4 –COOH. Особливості волокна:висока менанічна і термо-міцність( у 5 р сталі)стійкість до зношування, стійкість до точних ударів.стійкий до оргрозчинників. Низькі температури  стійкість. Але: волога і UV  міцність ( покривають спецзахистом)Застосовують для виготовлення:армувальних тканин для автомобілів, мідних та волоконооптичних кабелів;захисних вставок для спортивних рукавичок ( мотоспорт, сноубордінг), засобів індивідуального захисту (бронешоломи, бронежилети,одяг пожежників)]
[image: Метод спалювання базується на різній поведінці волокон рослинного, тваринного і хімічного походження. Природні целюлозні волокна при згорянні не плавляться, не змінюють форму при піднесенні до полум'я, при видаленні з полум'я продовжують горіти без плавлення. Після спалювання утворюється легкий попіл світло-сірого кольору і з'являється запах паленого паперу. Білкові волокна(вовна , шовк) при піднесенні до полум'я горять поволі, із запахом паленого пір’я. При згорянні утворюється крихка кулька чорного кольору, що легко розтирається в порошок... Ацетатне волокно горить повільно, жовтим полум’ям, з виділенням характерного запаху оцтової кислоти, тоді як нітронове, капронове, лавсанове та ін. волокна плавляться без виділення характерного запаху. Тверда кулька. Синтетичні(капрон) спершу плавляться, а потім згоряють поширюючи різкий мишачий запах. Синтетичнімають залишок – тверда кулька, що спеклася . Поліестерні волокна(лавсан) плавляться і швидко згоряють. Розпізнавання волокон в домашніх умовах]
Домашнє завдання: прочитати  параграф 28, доопрацювати проєкт.
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WIOTIITPOTIIEHOBE BOJTIOKHO
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- HMOro He ncytoTb i 6akTepii Ta
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NEMINPOMNIJIIEHOBE BOJIOKHO
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HOJIBIHIJIXJIOPUJIHE
BOJIOKHO
Monovep:iniaxaopux CH, = CHCI

Iloaivep: (-CH-CHCl-)n
Oco6.amBOCTI BOJIOKHA:
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B  BHKOPHCTOBYIOTH /LISl BHIOTOBJICHHSI:

=  TKaHHH /ISl CHAIHb B ABTOMOOLISX JiTaKaX,

CYYACHHX eJIEKTPHYKAX.
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HOMNYPETAHOBE BOJIOKHO.
BIEANIKPA (EJJACTAH ,CITAHJEKC)
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BoJioKkHA OTPHMYIOTS i3 N0JIiypeTAHOBHX KayuyKiB

& Oco0muBoCTi BOJOKHA:

= TKAHWHH Iy’Ke eJACTHIHI Ta 0OTATYIOTH Tijo;
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O ITAMIITHE BOJIOKHO.
i [

MOHOMED: 6-aMiHOreKCaHOBA KHCIOTA( KANPOJIAKTAM)

& Ocob. 1 BOJOKHA: MIYHI eJIacTHYHICTh( Kpama 3a
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apMyBaHHs1 IIHH, O/I5IT,IAPAITY TH,3y09aCTi KoJleca MeXaHi3MiB.
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KeBnap.
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ROSINSHABAHHST BO.

[OKOH

B
AOMAIITHIX YMOBaX

Meron cnanoBanns 6a3y€eTbesi Ha Pi3Hiii NOBEAIHI BOJIOKOH POCAHHHOIO,

TBAPHHHOIO i XiMiYHOTO MOXOKEHHS

Tpupoani uesr0103Hi BOJOKHA NPH 3TOPSIHHI He NIABIATHCS, HE SMIHIOIOTE

dopmy npu nigHecenHi 10 noym'si, IPH BUAAICHHI 3 MOAYM'sI NPOAOBKYIOTH

ropiTu Ge3 nuiaBnennst. Ilic/is cnaTiOBaHHS YTBOPIOETHCS JIETKHil MOMiA

CBIT/10-CIPOro KOABOPY i 3'ABANETLCS 3aNAX NANSHOTO NANEPY:

Binkosi BoIOKHA(BOBHA , HIOBK) NPH NiHECEHH] /10 MOJIyM'si TOPATH MOBOI,

i3 3anaxom nasienoro mip’s. IpH 3ropsinHi yTBOPIOEThESI KPHXKA KyJIbKa

HOPHOTO KO1bOPY, 110 JIEFKO PO3THPAETHCS B MOPOLIOK..

.ALeTATHE BOJIOKHO FOPHTBH MOBLIBHO, AKOBTHM NOJTyM’sIM, 3 BHALIEHHSIM

XapaKTePHOTO 3aNaxy OUTOBOI KHCJIOTH, T SiK HITPOHOBE, KAPOHOBE,

. BOJIOKHA NIAB/SATHCS 6€3 BUALIEHHS XapaKTEPHOTo 3anaxy.

N1aBCaHOBe T2
Teepa Kybka.

CHHTeTHYHI(KaNPOH) criepily IIABIATLES, 2 NOTIM 3ropsiioTh NOMMPIO0YH
Pi3Kuii MHIIaYHii 3anaX.

CHHTETHYHIMAIOTH 3IHIIOK — TBEPAA KYJIbKA, IO CHEKAACH .

MoutiecTepHi BOJOKHA(IABCAH) NIABATHCS i LIBHAKO 3rOPSIOTH.
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BO0KHA — NOBTi, THYYKi HUTKH, sIKi
BHPOOJISIOTH i3 NPUPOIHUX 200
CHHTETUYHHX MOJiMepiB i
BHKOPUCTOBYIOTH /ISl BUTOTOBJIEHHS
MPsi2Ki Ta TEKCTUIbHUX BUPOOIB.
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BOJ10OKHa. CupoBuHa.

HATYPANEH - BATOTOBJISIIOTH i3 IPHPOAHOL
(HaTypaabHOI) CHPOBHHH (OCHOBA: BYIVIEBOIM, OiIKH -
(iBHYHIM MISIXOM BHTSITYIOTH B HUTKY) .

XiMisiHil - BUTOTOBJISIOTH XiMiYHHM CIIOCOOOM i3
BHCOKOMOJIEKY/ISIPHHX CIIOJYK:

CHPOBHHA 1€/TI0JI03HOTO i GLIKOBOr0 MOXOIKEHHS
(mpHp i iMepH) - o0 XimviyHa.

CHpOBHHA HadTa, BYri/LIs, IPHPOIHHIi ra3
(Opraniunmii CHHTe3: BHIISIOTH PeYOBHHH i MUISXOM
XiMIYHHX IePETBOPeHb (PeaKyin nonikoHoeHcauii) 1oGyBaOTh
NOJIMEpHi JAHIIOTH i3 IKNX BHIOTOBJISAETHCH BOJIOKHO)
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CVHTETUYHI BOJTOKHA

IonionehiHoBe BOTOKHO

(xnopun, HiTpom)

IMoniecTepoBe BOIOKHO

(naBcan, noiecTep, KpHMILICH)

Cunretnuni
BOJIOKHA TToniBiHUIXJIOPH/IHE BOIOKHO

Tlon YPETaHOBE BOJIOKHO:

Jlaiikpa (eacTaH, CriaHieke)

N TlosiamiHe BOJOKHA.
(Kanpou.Heiion

MepeBaru:  MiuHi, enacTuuHi, A iuHi, He  py#Hy
MiKpOOpraHiaMamu, WBMAKO COXHYTb, CnaGo Muyn,cu
5 iKM: HU3bKa rirp i4HiCTb, 3AaTHICTL A0 enekTpusauil





